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RESUMEN 



 

El presente proyecto de Tesis desarrolla el diseño de tres tipos de 

Hormigones de Altas Prestaciones para Túneles, tratando de utilizar las 

nuevas tendencias en diseño de mezclas de hormigón, como lo son el uso de 

adiciones y aditivos de nueva generaciones, para de esta manera alcanzar la 

mayor optimización y provecho de producción en la elaboración de mezclas 

para túneles.  

 

La primera parte de la Tesis se enfoca en conceptos teóricos básicos de lo 

que son Hormigones de Altas Prestaciones, sus características y su ventaja 

en la utilización en la construcción. 

 

En su segunda parte se describe a cada uno de los tres tipos de hormigones, 

estos son Hormigón Proyectado, Hormigón de Baja Retracción y Hormigón 

Auto – Compactante. 

 

Por último, para finalizar el proyecto, se introduce el capítulo de Ensayos de 

Laboratorio, sus resultados, interpretaciones de los mismos; y para llegar a 

las Conclusiones y  Recomendaciones, de la utilizaciones de estos 

Hormigones. 
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