09/02/2012
Tecnología del Hormigón  2° Aporte
Nombre:  _____________________________________________
Dosificación de hormigón

Se preparan 20 dm3 de hormigón en laboratorio utilizando las siguientes proporciones y condiciones de los materiales:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mat. En cond. reales

	MATERIALES
	Hum.
	Absorc.
	Peso
	Peso vol.

	
	
	(%)
	(%)³
	kg
	kg/m3

	Piedra N° 67 (19 mm – 5 mm) 
	0,5
	1,0
	20,79
	1,430 

	Arena
	4,0
	2,5 
	14,20
	1,500

	Agua
	
	
	3,0
	

	Cemento 
	
	
	8,0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1. Cual es la relación (a/c).
2. Contenido de Cemento 

3. Dosificación SSS.  (dosificación por peso y volumen)

Cemento   ___________________________________________________________

Agua              ___________________________________________________________

Piedra N° 67  __________________________________________________________

Arena  ____________________________________________________________

Densidad :
4. Que tiempo demora el ensayo de compresión para romper un cilindro de 150 x 300 mm (diám. X altura); si durante todo el ensayo se aplica un esfuerzo por unidad de tiempo de 0,3( N/mm2/s), y la probeta tiene una resistencia de 50 MPa. ?
5. Cuál es la velocidad crítica (RPM) para una mezcladora de 150  dm3 de capacidad y de 1 m. de diámetro interno; a qué velocidad Ud. Aconsejaría operarla?
