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1.- ¿Cuales son las principales funciones del recubrimiento del electrodo? 

 

 Proporcionar un gas para crear una atmósfera inerte y que el metal líquido que 

está siendo transferido al depósito se contamine. 

 Adicionar elementos refinadores, desoxidantes y fundentes, para la limpieza del 

depósito y prevenir un excesivo crecimiento de grano. 

 Producir un escudo de escoria para la protección del depósito durante el 

enfriamiento y determinar las propiedades mecánicas, la geometría y limpieza 

del cordón.  

 Es un medio de adición de elementos de aleación, con objeto de modificar 

alguna propiedad específica del depósito. 

 

2.- ¿Qué es polaridad inversa?, dibuje un esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- De el significado y la correspondiente traducción de las siglas GTAW (TIG) 

 

      Gas Tungsten Arc Welding - Tungsten Inert Gas  

4.- Indique las ventajas del uso del proceso GTAW 

Puede usarse para soldar la mayoría de los metales y aleaciones comerciales. 

Arco concentrado. 

Sin fundentes o escoria. 

Limpieza. 

 


