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'SECCION TRANSVERSAL
TIPICA DE UNA SOLDADURA

1) ELONGADAS

(3) REDONDEADAS

*(5) INDEPENDIENTEMENTE DE (1) Y (3)

*(5) PODRIAN ESTAR EN COMBINACION CON (1) O

(4) EN RACIMOS

(5) *ESPARCIDAS
ALEATORIAMENTE

(3) SI NO SE PRESENTAN COMO TALES




APÉNDICE  B          IMÁGENES RADIOGRÁFICAS MÁXIMAS ACEPTABLES EN CONEXIONES 
                                 NO TUBULARES CARGADAS ESTÁTICAMENTE   (3)
