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RESUMEN

Durante el proceso de refinado de crudo en una planta topping se genera un
medio acido por la hidrélisis de cloruros presentes, esta atmédsfera de cloruro
de hidrégeno en estado gaseoso no aporta corrosion pero al contacto con
agua producto de la condensacién del fluido en el domo de la torre
fraccionadora, se convierte en un medio altamente corrosivo por lo que es
necesario mitigar su accion con la adicion de aminas para controlar y
neutralizar la corrosion, ademas de otras buenas practicas como son agua de
lavado al desalador y al domo y la inyeccion de hidroxido de sodio para
minimizar la accidn del acido clorhidrico. Estas practicas prolongan las
corridas de la planta, evitan paradas no programadas, incrementan la vida util
de los equipos, reducen las emergencias provocadas por dafnos asociados a
la corrosidon que pueden ser fatales y por ende los riesgos a las personas

que laboran en el area.

Existen cinco plantas topping en la Amazonia Ecuatoriana que producen
diesel 2 utilizado en la generacion eléctrica de los diferentes campos
petroleros, estas unidades necesitan de un programa para precautelar sus
instalaciones de la corrosion es por esto que elegimos una de ellas para que
sea objeto de este estudio de manera que podamos controlar la corrosion en

la cima de la torre de destilacion mediante la dosificacion de hidroxido de
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sodio al 7%, se determin6 esta concentracion ya que a mayor concentracion
y debido a las caracteristicas del crudo de esta region es probable que quede
hidroxido sin reaccionar y atacar el acero inoxidable y otras aleaciones en
hornos, produciendo fragilizaciéon caustica, ademas de que puede formar
espuma en la cima de la torre atrofiando el proceso. Y a menor concentraciéon
no se obtiene los resultados requeridos. Finalmente, con la adicion de
hidréxido de sodio al 7 % se logro reducirla formacion de cloruros de calcio y
magnesio y controlar la corrosion en la torre atmosférica y vida util de los

equipos.
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CAPITULO 1

1. Introduccion

Se ha estimado que el 80% de las fallas que ocurren en operaciones de
produccion y tuberias son causadas por corrosién. El objetivo principal
cuando ocurren las fallas consiste en establecer, si la causa es la corrosion,

cuales son las razones especificas y como pueden ser evitadas en el futuro.

El crudo extraido de los campos petroliferos contiene entre otras impurezas,
cloruros de sodio, magnesio y calcio. Estas sales se hidrolizan a las
condiciones de operacién del proceso de destilacion, formando acido
clorhidrico, el cual corroe las unidades de proceso como intercambiadores de
calor y tope de la columna de destilacion, lo que incluye la cupula, platos,

copas de burbujeo y accesorios del sistema.

Un analisis econdmico incluyendo solo los costos directos ocasionados por
las medidas preventivas, de mantenimiento, o por la sustitucion de las partes
corroidas nos arroja pérdidas econdmicas anuales en el sector petrolero. Una
evaluacion mas real debera incluir los costos indirectos, como son la pérdida
de produccion, costos de parada de planta, coeficientes de seguridad en el

disefio para prevenir los desgastes provocados por la corrosién, o
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disminuciéon de la calidad en la produccion a consecuencia de la

contaminacion por los productos de la corrosién, entre otras.

Es asi que la disminucion de los efectos de la corrosion en la columna de
destilacién primaria es importante para la reduccion de las pérdidas
econdmicas directas e indirectas en esta unidad, justifica la mejora mediante
del tratamiento quimico para control de corrosion en la cima de la planta

topping mediante la inyeccion de hidroxido de sodio.
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1.1.Objetivos

1.1.1. Objetivo general

El presente proyecto tiene como objetivo realizar la mejora en el sistema del
control de corrosion en la cima de la torre topping, por medio de la
dosificacion de hidroxido de sodio, para reducir a lo minimo la formacion de
cloruro de calcio y magnesio presentes en el agua de formacion que tiene el
crudo, los cuales en condiciones del proceso se hidrolizan formando acido
clorhidrico, que es altamente corrosivo y por ende sumamente perjudicial

para los equipos.

1.1.2. Objetivos especificos.

e Seleccionar dosificacién optima del hidréxido de sodio (reduccion de
valores como pH, hierro y acido clorhidrico) para retardar la corrosion
en la cima de la torre y/o equipos.

e Comprobar la reduccién de la formacién de sales mediante analisis de
cloruros, hierro y pH.

e Monitorear el comportamiento de la probeta de resistencia eléctrica
(Microcorr) para evaluar la velocidad de corrosion.

o Establecer condiciones del tratamiento y recomendaciones para

retardar el grado de corrosion en la cima de la torre de destilacién.
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1.2. Metodologia general
La metodologia que se establecié para el proyecto esta dividida en etapas

representadas en la figura.

* Investigacién y recopilacion de datos

* Experimentacion

* Andisis de resultados y conclusiones

Figura 1. Etapas de la metodologia general

Etapa 1: De acuerdo a los andlisis diarios de la calidad del agua utilizada en
el proceso topping se evidencia una alta concentracion de hierro y cloruros,
esto hace que se planteen mecanismos para reducir estos parametros, como
por ejemplo el agua de lavado en la cima de la torre e inyeccién de hidréxido
de sodio. Entre las condiciones analiticas a establecer se encuentran:

dosificacion de muestra y concentracion del hidroxido de sodio a utilizar.
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Etapa 2: La mediciones de parametros se realizaran con el equipo en
marcha. Una vez establecida la dosificacion y concentracion adecuada del
hidroxido de sodio, se realizaran analisis de hierro, cloruros y se medira los
mpy (milésimas de pulgadas por ano) de la probeta de corrosion para
comprobar la efectividad del tratamiento en prueba.

Etapa 3: Luego de la ejecucion de ensayos se realizaran graficos
comparativos para interpretar la tendencia de los parametros analizados y asi

concluir si existe reduccion en la velocidad de corrosion.



21

CAPITULO 2

2. Marco teérico

2.1.Campos petroleros en la Amazonia

En febrero de 1999, El Presidente de la Republica, Dr. Jamil Mahuad firmo el
decreto ejecutivo por el cual mas de un millébn de hectareas en los parques
nacionales de Cuyabeno y Yasuni quedaron protegidas de cualquier

actividad petrolera, maderera, minera y de colonizacion.

Se construyeron instalaciones modernas requeridas para el procesamiento
del petréleo, facilidades que permiten un adecuado y técnico manejo de la
actividad petrolera que, por realizarse dentro de un area protegida, como es
el Yasuni, requieren de cuidados especiales y de la utilizacion de técnicas
que permitan integrar las necesidades de desarrollo del Ecuador y la
conservacion de la Amazonia. El petréleo que se produce en este campo
petrolero, es transportado hasta Lago Agrio a través de un oleoducto
subterraneo de 120 kildbmetros de longitud con los mas innovadores sistemas
y estandares de seguridad. De manera general la composicién del crudo es
una mezcla de petréleos que varia desde los 12.5° hasta los 18.6° API, de
acuerdo a lo cual la produccion en promedio tiene 15° APl y por lo tanto es

un crudo pesado, cuya produccion se caracteriza por importantes
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complejidades operativas dado que se requiere de una infraestructura
moderna que demanda grandes inversiones y personal altamente calificado

para operarla y transportarla.

36

38

34 37
26 -~ S
610 s Wi E

< PERU

Figura 2. Ubicacién geografica de los campos petroleros

2.2.Caracteristicas del crudo

El petréleo se produce con un porcentaje de agua y sedimentos promedio del
90%. Para su transporte, mediante procesamiento del fluido producido, el
porcentaje de agua se reduce a valores inferiores al 1%, el grado API varia

entre 14 - 17 grados, y se le considera un crudo pesado.
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La producciéon acumulada de petréleo en 2014 fue de 16.364.991 barriles que

equivale a una produccién promedio de 44.836 barriles por dia

* La produccioén promedio de fluido fue de 946.569 Bpd.

* La cantidad de pozos productores en extraccion efectiva en promedio
durante 2014 fue de 153 y 28 pozos inyectores que son utilizados para

reinyectar todo el volumen de agua producida. (2)

2.3.Destilacion atmosférica (topping)

El petrdleo crudo como una mezcla compleja de hidrocarburos seria muy
dificil de utilizar en industrias como la petroquimica, automotriz, o para
generacion eléctrica sin antes ser procesado, todos los procesos de refinado,
separacion fisico-quimica se basan en la separacion de los diferentes
hidrocarburos de acuerdo a sus distintos puntos de ebullicion sin originar

nuevos compuestos.

En las refinerias este proceso se lleva a cabo primeramente eliminando el
agua y la sal en un desalador para evitar danos por corrosion, luego se
calienta el crudo en un horno tubular a unos 350-360°C, el petréleo se
bombea a la parte inferior de una torre de fraccionamiento que puede
sobrepasar los 50 metros de altura, con una presion aproximada a la

atmosférica, en su interior se encuentran a diferentes alturas bandejas o
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platos perforados que provocan la condensacion de los vapores, una vez que
ingresa el petroleo se separa en vapor y liquido, los hidrocarburos que
contienen un elevado punto de ebullicion y que no se han vaporizado caen al
fondo de la torre, los productos livianos con menor punto de ebullicion suben
por la columna burbujeando a través de los orificios en los platos y llegan a
un condensador, ya liquido el producto, una parte de éste es bombeado fuera
y otra regresa a la torre por la parte superior, esta carga de producto se llama
reflujo y va cayendo de plato en plato mezclandose con el vapor que
asciende produciendo asi elementos mas puros que suben y el liquido
acarreando a los mas pesados hacia el fondo.

Luego del proceso mencionado dependiendo de la temperatura podemos
obtener fracciones de compuestos como son: gas, nafta ligera, nafta pesada,
queroseno, gasoil o diesel y fuel oil. Las proporciones que se pueden obtener
de estos productos varian dependiendo del crudo pero la temperatura de

ebullicion es la que determinara siempre la separacion.

L

Reflujo Cima

1 2 3
| Cﬂ Residuo

4

— R
- Ji
.!_'_1._15/' |
7
6




25

Diaflujo del proceso

1.Tanque de Crudo

a) Dosificacion de demulsificante

2. Bomba de Carga b) Dosificacion de antifouling

3. Intercambiador primario c) Inyeccioén de agua de lavado del desalador

4. Valvula mezcladora d) Vélvula mezcladora

5. Desalador e) Dosificacion filmica

6. Intercambiador secundario f) Dosificacion neutralizante

7. Horno g) Cupén de corrosion

8. Torre de destilacion h) Dosificacion filmica punto medio de la bajante

9. Aeroenfriador i) Dosificacion neutralizante punto medio de la bajante
10. Acumulador de cima j) Inyeccién de agua de lavado en la bajante de la cima

Figura 3. Diagrama de destilaciéon atmosférica

Tabla 1. Productos obtenidos en la destilacion primaria y sus

temperaturas
PRODUCTO TEMPERATURA APLICACIONES
Gas de refinerfa <A Combustible para la refineria
FRACCIONES GLP <20°C - . .
Domeéstica e industrial
LIGERAS
i e e Combustible para automaviles
Ldmpara de alumbrado
Queroseno 170-250°C Combustible para turborreactores
FRACCIONES
MEDIAS Combustible para motores diésel
Diésel 250-320°C Domeéstica
o Combustible para buques,
Fuel oil ligero 340-400°C
locomotoras, etc.
FRACCIONES Materia prima para lubricantes,
Fuel oil pesado 400-500°C ceras, cremas y aceites.
PESADAS
Pavimentacidn, techado,
Asfalto >500°C . o
impermeabilizacion, etc.
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2.4. Parametros termodinamicos

2.4.1. Temperatura de transferencia
Es la temperatura maxima a la que se puede elevar el crudo para vaporizarlo

antes de que ingrese a la torre de destilacion atmosférica.

2.4.2. Presion de trabajo
Es la presiéon a la cual se lleva a cabo el proceso de destilacion. Se requiere
trabajar a la menor presion posible ya que afecta directamente el equilibrio

liquido-vapor.

2.4.3. Temperatura de cabeza
Es la temperatura en la zona superior de la torre de destilacion, se puede
controlar con el reflujo de cabeza, el cual es la fuente fria que se genera por
el contacto de la corriente de liquidos con los vapores llegando asi al

equilibrio liquido-vapor.

2.4.4. Temperatura del corte.
Es la temperatura en la que se realiza la extraccion lateral de un

hidrocarburo. Dicha temperatura es controlada con el reflujo de cabeza y
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reflujos circulantes. Los reflujos circulantes son semejantes al reflujo de

cabeza pero ademas precalientan el crudo recuperando energia.

2.4.5. Inyeccion de vapor
El vapor o incondensables en la torre de destilacion disminuyen la presién
parcialmente a los hidrocarburos, estableciendo nuevos equilibrios vapor-
liquidos, ayudando a la vaporizacion de los componentes mas volatiles. Esto
es aplicable tanto en la torre principal como en los strippers de los cortes

laterales.

2.5.Planta Topping
La torre atmosférica donde realicé mi proyecto esta disefiada para soportar
90 psi, tiene una altura de 12 metros y un didmetro interno de 1.5 metros y la

temperatura maxima de disefio es de 75°F.

Luego de que el crudo abandona con una temperatura aproximada entre
620° a 680°F, por haber inyectado vapor al horno a esta temperatura sale
parcialmente vaporizado e ingresa a la torre por el plato de ingreso (zona de
enriquecimiento), plato numero 10, por debajo del ultimo plato ingresa una
linea de vapor que debe estar en los 400Lb-h™', ademéas se cuenta con un

medidor de presion diferencial entre el tope de torre y el fondo.
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Es en la torre de fraccionamiento donde se produce los diferentes cortes
correspondientes a los 14 platos de acuerdo a un gradiente de temperatura
ebullicibn-condensaciéon. El residuo que quedase en el fondo puede ser
inyectado por vapor para poder eliminar las colas volatiles. Por la parte
superior abandona el tope de torre la nafta con una gravedad de 50°API
(sg=0,780) se condensa en el aeroenfriador -2 que trabaja a una presion
maxima de 90 psi, mediante unas hélices disminuye la temperatura de la
nafta a aproximadamente 165° a 185°F, los valores de alarma de alto-alto
estan entre 150° y 250°F y su presion controlada por PI-08 (indicador de
presion) debe ser de 2 a 15psi. El diésel oil puede salir hacia el Stripper de
diéselD-3 por el plato de extraccion numero 3 y por el numero 4. El rango de
trabajo de la torre para extraer del plato 4 esta entre los 450° y 520°F,
siseoptaportrabajarenelplato3 elrangoesde520°a570°F para esta condicion la
temperatura de entrada a la torre debe de ser de 610° a 635°F. Este diesel
obtenido tiene una gravedad de aproximadamente 31° APl a 60°F

(sg=0,8608).

Como ya se menciono6 anteriormente del fondo de la torre sale el residuo que
se controla mediante un indicador de nivel (LI) que regula una valvula el
porcentaje de nivel de la torre este debe estar entre el 30% y 40% para que
luego retorne al tren de intercambiadores I-1G/H. A la salida de la nafta del
tope de la torre inyectan aditivos mediante las bombas P-A/B, la torre cuenta

con una entrada para limpieza en la parte superior de 24” (61cm), y en cada
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zona a la altura de cada plato de fraccionamiento existen conexiones de

ensayo de temperatura con vaina.

Esta planta topping genera aproximadamente 1700Bpd de diesel con una
carga de entrada de 7200 Bpd, 16.5° APl y una densidad corregida a 15°C
de 0.963, con un crudo residuo que abandona la planta de 3350 Bpd, de 10°
APl y una densidad corregida a 15°C de 0.996. La extraccion superior (nafta)
y el residuo se devuelven a los tanques de almacenamiento del crudo. El
diésel obtenido abastece el sistema de generacién eléctrica, ademas usando
el equipo de bombeo el diésel se transfiere desde la planta topping a todo el

campo petrolero.
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2.6.Corrosion

Segun el manual de corrosion de Herbert H. Uhlig: La corrosion es la
destruccion de un metal por reaccidn quimica o electroquimica con su

ambiente.

Los metales normalmente no existen en la naturaleza como sustancias
puras, la transformacién de estos minerales en forma de sales, 6xidos, etc.,
requiere de una energia para convertirlos a metales puros; y de igual forma

esta energia es liberada cuando el metal sufre un proceso de corrosion.

Todos los problemas de corrosién que ocurren en los sistemas de produccion
de crudo y gas son debidos a la presencia de agua, el cual es un proceso de

naturaleza electroquimica.

La corrosion es un proceso electroquimico, entonces para que la corrosion
ocurra, una corriente eléctrica debe pasar a través del metal a corroerse.

Para esto debe existir una fuente de voltaje y un circuito eléctrico completo.

Fuente de voltaje: es la energia almacenada durante el proceso de refinaciéon
del metal original. Los metales requieren diferente cantidad de energias para
ser refinados, esto a su vez origina diferentes tendencias a ser corroido. Esta

energia puede ser medida y es mostrada en la serie galvanica o
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electroquimica la cual es una comparacion de las fuerzas electromotrices

(EMF) de cada metal cuando esta inmerso en el agua.

La EMF es el voltaje requerido para perder o ganar electrones. Los valores

EMF son funcién del metal y las caracteristicas fisicoquimicas del agua.
Circuito eléctrico: se compone de anodo, catodo y electrolito.

Anodo: Es la parte de la superficie metalica que se corroe o disuelve en el

electrolito.

Atomo de hierro ion hierro electrones

Esta pérdida de electrones es llamada oxidacion. El ion hierro va en solucion

y los dos electrones son dejados en el metal.

Catodo: es la porcion de la superficie metalica que no se disuelve. Es el lugar
de la reaccion quimica que absorbe los electrones generados en el anodo.
Los electrones generados viajan a través del metal hacia la superficie

catodica.
Existen dos principales posibles reacciones en el catodo

e Reaccién de evolucion de hidrégeno

2H" + 2¢ H,
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e Reaccion de absorcion de oxigeno

O, + 2H,0 + 4@ -—---mmmmmmm- A0H

Electrolito: las reacciones anteriores solamente ocurrirdn si la superficie

metalica esta cubierta por esta solucidn eléctricamente conductiva.

El agua es un electrolito cuya conductividad eléctrica incrementa en funcién
de la cantidad de sales o incremento de iones. El electrolito conduce la
corriente desde el anodo hacia el catodo. La corriente entonces fluye hacia el

anodo a través del metal complementando asi el circuito.

La combinacion del anodo, catodo y electrolito es llamada celda de corrosion.

En términos técnicos, la corrosion ha sido descrita como la destruccién de un
metal por reaccion quimica o electroquimica por el medio ambiente vy
representa la desigualdad entre una operacion libre de contratiempos con

gastos en operaciones muy elevadas.

Por tanto la corrosion es una reaccion quimica (oxirreducciéon) en la que
intervienen tres factores: una pieza manufacturada, el ambiente y el agua, o

por medio de una reaccidén quimica.

Los factores mas conocidos son las alteraciones quimicas de los metales a
causa del aire, como la herrumbre del hierro y el acero o la formacién de

platina verde en el cobre y sus aleaciones (bronce y laton).
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La corrosion es una anormalidad mucho mas amplia que afecta a todos los
materiales (aleaciones, ceramicas, polimeros, etc.) y todos los ambientes

(medios acuosos, atmosfera, alta temperatura, etc.).

Es un inconveniente manufacturero cuantioso, pues puede causar
eventualidades (ruptura de una pieza) y simboliza un costo admirable, ya
que puede evaluarse en escasos segundos al disolverse 5 toneladas de

acero en la tierra.

El grado de corrosion:

o Depende basicamente de las condiciones de operacion de la unidad.
e Eltipo de crudo que se va a refinar.
e Naturaleza y concentracion de los elementos corrosivos.

e Diseno del sistema.

Ademas existen dos clases de pérdidas por corrosion desde el punto de vista

economico.

Directas: las pérdidas directas son las que afectan de manera inmediata
cuando se produce el ataque corrosivo. Estas se pueden clasificar en varios
tipos también, de las cuales las mas importantes son el costo de las
reparaciones, las sustituciones de los equipos deteriorados y costos por

medidas preventivas.
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Indirectas: se consideran todas las derivadas de los fallos debidos a los
ataques de corrosion. Las principales son la detencion de la produccion
debida a las fallas y las responsabilidades por posibles accidentes, podemos

mencionar:

e Pérdidas por interrupcion de la produccion: se refiere a las originadas
por paradas subitas de planta.

e Pérdidas de producto: como pérdidas de combustibles y productos por
fugas, originadas por corrosion en tanques y tuberias y la consecuente
contaminacion al medio ambiente

e Pérdidas por contaminacion de producto: originadas por picaduras en
intercambiadores de calor de productos negros, como residuales o
crudo versus gasolinas, kerosenes y diésel.

e Pérdidas de rendimiento: por formacion de productos de corrosion en
el interior de tubos, lo que reduce los coeficientes de transferencia de
calor cuando forman parte de un intercambiador o producen
obstrucciones parciales que obligan a aumentar la capacidad de
bombeo.

e Pérdidas por sobredimensionado: teniendo en cuenta el espesor de
pared que se prevé se va a perder por corrosion a lo largo de la vida

del equipo.
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o Pérdidas por accidentes derivados de la corrosién: las lesiones o la
muerte de personas por explosion de tuberias por problemas de

corrosion.

Problematica de la corrosion: es que la corrosion afecta principalmente a esta
clase de elementos de los cuales la mayoria son bastantes serios, va
produciendo un deterioro considerable en las clases de metales que afecta,
los cuales con el tiempo, si no son tratados, inducen a su completa

destruccion, lo cual implica enormes pérdidas econdémicas y de produccion.

2.6.1. Tipos de corrosion

2.6.1.1. Corrosion uniforme
Ocurre cuando las superficies anddicas y catédicas permanecen cambiando
y la corrosién aparece mas o menos uniformemente sobre toda la superficie
expuesta. El metal llega a ser progresivamente mas delgado y puede llegar a

fallar.

La corrosion uniforme causa la menor preocupacién ya que la vida de

servicio puede ser estimada con base en simples pruebas de laboratorio.
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2.6.1.2. Corrosion humeda
Requiere de humedad en la atmdsfera y se incrementa su provocacion con el
contenido de humedad. Cuando la humedad excede un valor critico, el cual
esta alrededor del 70 % de humedad relativa, una pelicula delgada invisible
de humedad se formara sobre la superficie del metal, proveyendo un
electrolito para transferir corriente. El valor critico depende de las condiciones
de la superficie tal como limpieza, productos de corrosién formados por
presencias de sales u otros contaminantes que son hidroscopicos y pueden

absorber agua en humedades relativas muy bajas.

2.6.1.3. Corrosion seca
En ausencia de la humedad, muchos metales se corroen muy lentamente a

temperaturas ambiente.

2.6.1.4. Corrosion localizada
La corrosién localizada se produce cuando las alargaciones (de oxidacion) y
las catddicas (de reduccidn) estan separadas unas de otras dando lugar a la
disolucién del metal en un area restringida. Puede ocurrir tanto a escala

microscépica como macroscopica de diversas formas.
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2.6.1.5. Corrosion Galvanica
Ocurre cuando dos diferentes metales estan en contacto con otro y

expuestos a un electrolito corrosivo.

El que posea la capacidad de disminuir el negativo originara una oxidacion y
por lo contrario el metal o especie quimica que demuestre un potencial de
reducciéon mas positivo procedera como una reduccion. Este par de metales
constituye la llamada pila galvanica. En donde la especie que se oxida
(dnodo) cede sus electrones y la especie que se reduce (catodo) acepta los

electrones.

2.6.1.6. Corrosion por erosion
Es una aceleracion en la rapidez de acometida corrosiva, en lo que relaciona
al desplazamiento relativo entre un fluido y un espacio metalico. Ocurre
cuando el metal es sometido en un ente corrosivo y a una modificacion de

destruccidon mecanico.

2.6.1.7. Corrosion por agrietamiento
El proceso corrosivo desencadenante, tanto de las picaduras, como de las
microfisuras incipientes y las grietas resultantes, se origina cuando la pelicula

de 6xido que actua como medio de protecciéon del metal, se fracciona en una
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determinada zona puntual, dando lugar a la aparicion de los primeros
deterioros, los cuales, dada su dificultad de observacion pueden desembocar
en procesos quebradizos y de rotura de las estructuras, muy comun en los

casos de severa profundidad de la afectacion.

2.6.1.8. Corrosién por picadura
Es la forma de corrosién de mayor dificultad de prediccién y con mayor
impacto. Se presenta como pequefos orificios en la pared, tan pequefos que
a veces solamente se pueden detectar por escapes de liquido o por pruebas
hidrostaticas. Ocurre como un proceso de disipacion anddica en el mismo
sitio donde la pérdida de metal es acelerada por la presencia de un anodo

pequefio y un catodo mucho mayor.

El O, H,S y CO, son especies comunmente encontradas y que causan

picaduras en los sistemas de crudo, agua y gas.

Altos niveles de cloruros aceleran las picaduras ya que crean un medio

agresivo dentro del punto mismo de la picadura



39

2.6.1.9. Corrosion Intergranular
Esta forma de corrosion localizada ocurre a lo largo de los bordes de los
granos. Esto resulta de una estructura metalurgica que hace mas susceptible
al ataque en los bordes que en los granos mismos. Este impacto puede ser

minimizado con un especial cuidado y control de la composicién quimica.

2.6.1.10. Corrosidn por esfuerzo
Este tipo de corrosion es causada por una interaccion de fuerzas quimicas y
fisicas cualquiera de las cuales por si solas no causaria corrosion. Es decir la
corrosion por esfuerzo resulta de la exposicidon de una aleacion bajo stress

aun ambiente corrosivo particular.

El resultado del efecto combinado es una falla por friabilidad de un metal

normalmente ductil.

2.6.1.11. Corrosion por diéxido de carbono
La corrosion por CO; es conocida como corrosion dulce. ElI CO; se disuelve e

ioniza en el agua para formar acido carbénico.
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2.6.1.12. Corrosion por oxigeno
El oxigeno es el gas mas corrosivo en presencia de agua. Prevenir las
entradas de oxigeno a los sistemas suele ser un buen control de corrosion.
También se puede prevenir con adiciones de secuestrantes de oxigeno e

inhibidores de corrosion.

2.6.1.13. Corrosion por acido sulfhidrico
La corrosion por H2S puede llevar a sufidacion del material y producir
rompimiento por stress. Este tipo de corrosion se ve tipicamente

representada en picado de poca profundidad y forma redondeada.

2.6.1.14. Corrosioén por acido clorhidrico
El ataque acido es el principal problema de corrosion en las unidades de
crudo. La corrosion es siempre debida a bajo pH pero los mecanismos fisicos
y quimicos pueden variar entre unidades. Se produce cloruro de hierro y

sulfuro de hierro.



41

2.6.2. Fendmeno de corrosion producido en la cima de la torre de

destilacion

Una de las principales causas de la corrosion en la torre de destilacion es por
una mala desalacién del crudo, ya que al entrar a la torre trae consigo
impurezas ya sea por el tratamiento o la eficiencia de la desaladora, lo que

conlleva a una cantidad de contaminantes que producen la corrosion.

Otra causa de corrosion en la cima de la torre de destilacidon es el resultado
de dos gases liberados en la unidad como son el sulfuro de hidrégeno y

cloruro de hidrégeno gaseosos.

La corrosion causada por el sulfuro de hidrégeno es porque viene en medio
del crudo, a causa de las moléculas de azufre craqueadas en el horno de la
destilacion atmosférica, depende de la cantidad de azufre contenido en el
crudo que se va a refinar a altas temperaturas. Sin embargo, cuando pasa a

la fase acuosa se convierte en acido sulfhidrico corrosivo.

La corrosion que es causada por el cloruro de hidrégeno, se crea a causa de
sales inorganicas en el crudo, provenientes de los pozos productores y del

enviod en el cual la contaminacion es inevitable.

El crudo cuando brota del yacimiento o depdsito poroso se lo traslada

mediante el método de produccion, minimizando su presion y temperatura
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por lo que dan como solucion: solubilidad de las sales en el agua asociados

con el crudo, en lo cual el agua esta saturado en sales.

El agua se evapora y esto causa que se formen cristales de sal en las

tuberias y en el crudo.

Las sales inorganicas comunmente llamadas cloruros:

Cloruro de Sodio NaCl (cerca de un 75 % de sales).
Cloruro de Magnesio ----------------- MgCl; (cerca de 15 % de sales).
Cloruro de Calcio CaCl, (cerca de 10 % de sales).

Analisis previos determinan que el contenido de agua en este crudo esta en

un rango de 0.1 y 0.6 % de volumen cuando va hacia la refinacion.

Las sales inorganicas tienden a dar problemas como:

e Riesgos de suciedad, cuando reposan en los intercambiadores
o pre-calentadores del crudo.
e Produccion del gas cloruro de hidrégeno causada por la

Hidrdlisis a altas temperaturas en el horno.
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2.6.3. Agentes corrosivos del crudo

El control de la corrosion se realiza con productos quimicos a base de
aminas que permiten neutralizar el acido y formar protectores en las paredes
de los equipos, para luego pasar al proceso de refinacién, ganando

temperatura por medio de los intercambiadores de calor.

La corrosion no es causada por la propia amina, pero si los resultados de los
gases disueltos de los acidos (€0, y H,S), producto de la degradacion de

amina, sales de amina estable al calor y otros contaminantes.

La corrosion depende de las practicas de disefio y ejecucion, el tipo de
amina, aglutinacion de amina, contaminantes, temperatura y velocidad. La
tasa de corrosion aumenta al elevarse la temperatura, dicha temperatura es

104 °C.

La rapidez de la corriente de la trayectoria influira en la velocidad de
corrosion y la circunstancia del altercado. La corrosién es continuamente
uniforme, en elevadas aceleraciones y turbulencias trasladan pérdidas de

espesor en lineas.

Las sales son basicamente las mayores contaminantes en el crudo, por ende
para no presentar problemas de corrosién, en la cima de la torre de

destilacion de la planta topping, la desoladora tiene que tener un excelente
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nivel o eficiencia para este tratamiento, de lo contrario presentara un gran
porcentaje de problemas de corrosién causadas por los contaminantes que

trae el crudo desde su explotacion. (8)

2.6.4. Factores fisicos que influyen en la corrosién
Temperatura: el incremento de este factor puede producir los siguientes

efectos:

e La rata de reaccién de la corrosion incrementara, se duplica por
cada 8°C de incremento de temperatura.

e La solubilidad de los gases disueltos incrementara, asi la
corrosividad del agua incrementara con la temperatura hasta el
punto que los gases disueltos escapan y entonces decrece, en
sistemas cerrados la corrosividad continuara aumentando.

e La solubilidad de las sales disueltas sera alterada.

Presién: EI mayor efecto de la presion es el incremento de los gases
disueltos en la medida que la presion aumenta, con un consecuente aumento

de la corrosividad del sistema.
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Velocidad: el efecto de la velocidad es variable.

e El incremento en la velocidad tiende a incrementar la corrosion
general masque la corrosion por picadura.

e Velocidades bajas tienden a incrementar la corrosion por picadura
pero disminuye la corrosion general.

¢ Altas velocidades combinadas con sélidos suspendidos o burbujas de
gas producen erosion y también cavitacion.

e Bajas velocidades favorecen la produccion de Sulfuro ferroso
COrrosivo.

e Bajas velocidades en sistemas de agua e hidrocarburo, favorecen la

separacion de las dos fases y asi incrementa la rata de corrosion

2.7.Medidas de proteccion anticorrosivas en torres de destilacion

La mayoria de las plantas de destilacibn poseen modos de proteccion
anticorrosivas, porque al estar en un procesamiento de refinacién, estan en
constante exposicion con multiples impurezas que trae el crudo, con este

motivo se han planteado diversas medidas de proteccion anticorrosivas.

La corrosion es un fendmeno inevitable a largo plazo si no se toman las

precauciones adecuadas, puede debilitar la estructura de las torres, averias
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en las instalaciones y contaminacion en algunos derivados obtenidos,

provocando asi fallas en el proceso de refino.

Para lograr un control adecuado en los diferentes procesos de refinacién en
la torre de destilacion de la planta topping se han implementado algunos
métodos o analisis para obtener diferentes medidas de proteccidon
anticorrosivas entre las cuales tenemos analisis de hierro, analisis de sales,
método de las probetas de resistencia eléctrica, analisis del pH. Los
métodos de anadlisis se detallan mejor en el capitulo 3, materiales y

métodos.(25)

Agua de lavado: en la cima de la fraccionadora se hace operar la inyeccion

de agua de lavado. Los efectos de la limpieza con agua son:

e Limpiar algunos de los contaminantes formadores de sales, antes de
que tengan la oportunidad de reaccionar.

e Lavar las sales que ya se hayan depositado

e Elevar el pH en el punto de rocio acuoso, que se produce en el punto

de inyeccion de agua.

En un sistema de agua de lavado, se inyecta agua por delante del medio
ambiente corrosivo. La fuente del agua es generalmente recircular el
condesando del acumulador de reflujo de cima de la torre atmosférica, pero
también se puede extraer agua agria, otras fuentes de condesado. Aunque

un sistema de lavado con agua puede ser una solucion muy eficaz, un



47

sistema mal disefiado y mal mantenimiento pueden anadir a los problemas

de corrosion. (1)
Especificamente para la produccion de esta planta topping necesitamos un

60% de agua de lavado.

126Gpm X 1bls =3 B.min !
pm 2291 = .min

60min
1h

3B.min" ! x = 180B.h7!

24h
180Bh~1 x 14 - 4320Bpd

7200 Bpd — 100 x=60% Agua de lavado

4320 Bpd — X

Esta cantidad es la que se inyecta a la cima de agua de lavado para

minimizar la cantidad de cloruros que se produce a causa de punto de rocio.

La adicion de inhibidores que son principalmente catalizadores de retardo
disminuye las probabilidades de corrosion. Los inhibidores son de varios
tipos: los inhibidores de absorcién que forman una pelicula protectora, los

inhibidores son agentes quimicos, afadidos a la solucion de electrolito,
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emigran preferentemente hacia la superficie del anodo o del catodo y

producen una polarizacién por concentracion o por resistencia.

2.7.1. Inyeccioén de hidréoxido de sodio

Los desaladores de una etapa como los usados en esta planta topping no
logran eliminar en su totalidad las sales del crudo ya que estos equipos
tienen una eficiencia de desalado media del 95 %, por tal motivo se les
inyecta una solucion caustica del 5 al 10% en peso de concentraciéon para
transformar los cloruros de calcio y magnesio en cloruro de sodio. El cloruro
de sodio tiene una constante de hidrdlisis (9.13x10°) menor que las otras
sales, con lo cual se minimiza la generacion de cloruro de hidrogeno y por

ende el ataque corrosivo a la unidad.

El gas cloruro de hidrogeno condensa en la zonas frias (parte superior) de la

torre y en contacto con agua se forma acido clorhidrico.

El agregado de caustico sustituye los cationes magnesio y calcio por sodio,
convirtiendo la mayoria de los cloruros en cloruros de sodio, minimizandose

la formacion del acido.
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Mecanismo de actuacion del hidroxido de sodio en la reduccion de cloruros

Reacciona con especies facilmente hidrolizables para generar cloruro de
sodio que es una sal estable y no se hidroliza significativamente a

temperaturas por debajo de 538°C (980°F)

Reacciones

Ecuacion 1: 2NaOH+ CaCl, ——— > 2NaCl + Ca (OH) ,

Ecuacion 2: 2NaOH+ MgCl, — > 2NaCl + Mg (OH) ,

Ecuacion 3: 3NaOH + FeCI3 — > 3NaCl + Fe (OH)3;

Ecuacion 4: 2NaOH + HCI — = 2NaCl + H,0

Lugar de adicidon de sosa caustica

1. Antes del desalador
2. Después del desalador: inmediatamente después del desalador o

entre el desalador y los heaters

El control de la corrosion se complementa con el uso de productos quimicos,
a base de aminas aromaticas debido a su alta propiedad mecanica, que
permiten neutralizar el acido y formar peliculas protectores en las paredes de

los equipos. (5)

Segun bibliografia revisada este tratamiento quimico para el control de la

corrosion ha sido empleado en algunas refinerias dentro del pais como son el
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complejo Shushufindi y refineria La Libertad y en el exterior como son la
RefineriaTalara en Peru, complejo Barranca Bermeja en Colombia y refineria

Salamanca en México.

Condiciones Operacionales

Estas se deben considerar ya que son muy importantes para el control de la

corrosion, algunos métodos usados son:

Bajando la temperatura se consigue disminuir la velocidad de

reaccion, por ende se disminuye el riesgo de corrosion.

e Disminuyendo la velocidad de un fluido corrosivo se reduce la
corrosion por erosion. Sin embargo, para metales y aleaciones que se
pasivan, es mas importante evitar las disoluciones estancadas.

e Eliminar el oxigeno de las soluciones acuosas reduce la corrosion
especialmente en las calderas de agua.

e La reduccién de la concentracion de iones corrosivos en una soluciéon

que esta corroyendo un metal puede hacer que disminuya la velocidad

de corrosion, se utiliza principalmente en aceros inoxidables.



51

2.7.2. Deteccion de fisuras por corrosidn y stress de los metales

Proceso de corrosion: los aceros ensefan una propension demasiado
notable nuevamente en oxidos. Esto se debe a un fendmeno electroquimico
donde se comprueba un desarrollo de solubilidad del metal siendo el
electrolito la propia atmdsfera. Es imprescindible en donde se produzca el

fendmeno la presencia de oxigeno.

El proceso de solubilidad tiene lugar a través del transporte de electrones
(particulas elementales de carga negativa) de un anodo a un catodo. La idea
mas representativa de este fendmeno lo constituye la pila galvanica
constituida por dos metales (o elementos irregulares no homogéneos de un

mismo metal), denominados anodo y catodo.

Como se menciond en un principio, la problematica de la corrosion es la
destruccion del metal al que afecta, acerca de los destrozos podemos
mencionar desde fracturas, hasta fugas en depdsitos, disminucién de la
fortaleza mecanica de las piezas y muchas otras maneras de efectos por
ataques. Aun asi, lo peor de todo es que si no son prevenidas estas clases
de ataques por corrosién, la seguridad de las personas es algo que se ve

permanentemente afectado.
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Medidas de proteccion

Preparaciéon de la superficie: es la etapa crucial en la proteccion del hierro.
Sin una adecuada preparacidén no pueden esperarse resultados satisfactorios
de resistencia frente a la corrosion. Por tanto es importante establecer una
calidad promedio de pretratamiento en particular en trabajos de relevancia.
Para ellos nos podemos basar en una norma sueca STANDARD SIS que
relaciona el grado de corrosion de las superficies con el grado de limpieza de

las mismas.

Mencionaremos cuatro grupos para la preparacion de la superficie:

» Superficie con capa de laminacién intacta y practicamente sin
corrosion.

= Superficie con principios de corrosion y donde la capa de laminacién
comienza a desprenderse.

» Superficie donde las capas de laminacion han sido eliminadas por la
corrosion o puede eliminarse por raspado. No se observan cavidades.

» Superficie donde la capa ha sido eliminada por la corrosion y se han

formado cavidades a gran escala.

Fisuracion por Corrosion bajo tension: es una fractura fragil del componente,
aunque normalmente en la zona de fractura no se pueda apreciar corrosion

superficial.



53

Las fisuras por corrosién bajo tension, stress corrosion cracking (SCC), sélo

puede tener lugar cuando se cumplan tres condiciones:

e El material debe tener una determinada composicion.
e La superficie del componente debe estar bajo tensién ya sea por
trabajo externo de la pieza o tensiones internas.

o El material debe estar sometido a un tipo determinado de ataque.

La SCC acostumbra a afectar las aleaciones compuestas a partir de
diferentes elementos de caracter noble, aunque a la practica solo afecta de

forma mayoritaria las aleaciones cobre-zinc.

Un material sometido a elevadas tensiones estructurales siempre sera mas
susceptible a éste tipo de corrosion, asi que normalmente se le aplica un
tratamiento térmico (revenido, recocido relajador de tensiones) al material

para prevenir tales casos.

La norma establece que con el aumento del grado de deformacion la
tendencia a sufrir de SCC aumenta, pero esto solo vale para las
deformaciones de grado pequefio o medio. En caso de deformacion elevada

o extrema, esta corrosion tiene menos impacto. (1)
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2.8.Medicion de la corrosion en la cima de la torre de destilaciéon

En la cima de la torre de destilacion la corrosion se mide por medio del
corrosometro CK4, en la parte inferior y superior del intercambiador de vapor

en las boquillas conocidas como probetas.

El funcionamiento del corrosémetro se basa en conectar el instrumento con
la probeta en la parte superior para tomar una lectura, se enciende el
instrumento y se espera unos minutos hasta que lea una cantidad, asi mismo

sucede en la parte inferior.

Se mide la corrosion en tres equipos importantes como son los
Intercambiadores de vapor, enfriadores aéreos e Intercambiadores, por
medio de probetas incrustadas en estos equipos, tienen que tener un flujo

continuo para la lectura de los mismos.

Este sistema de medicion de corrosidn se usa solamente en refinerias y
plantas de quimicos especializados en obtener diferentes productos
derivados de los hidrocarburos, estas lecturas estan en un sistema complejo,

para medir el grado de afectacién de la corrosién en la planta topping.(25)



55

2.9.Principales dafios causados por la corrosion en equipos

El crudo para poder aprovecharlo como fuente de energia o materia prima
es necesario separarlo para asi por medio de una fraccionadora poder
obtener sus derivados mas ligeros, como son la gasolina, turbo, diésel

liviano, diésel pesado y residuo.

Esto causa una serie de problemas para los equipos empleados en dichos
procesos, tales como la corrosion de los mismos, como también el desgaste
de estas unidades de trabajo, el tiempo de operacion también es una causa

por lo general mas comun para que ocurran estos inconvenientes.

La corrosion es un fendbmeno universal que provoca varios problemas y
numerosos danos, primordialmente provocan fallas a equipos empleados
para realizar diferentes tipos de trabajos como lo es en este caso el proceso
de refinacién, también provoca un gran inconveniente en el interior de las
tuberias y en si cuesta una gran cantidad de dinero en remplazar estos

equipos y el debido cuidado de los mismos.

En la planta topping al estar en constante proceso de refinacion, al no tener
un mantenimiento adecuado ya que no puede pararse la planta y dejar de
producir diésel, los equipos empleados en estos procesos son los mas

propensos a deteriorarse, y sufren los siguientes imprevistos:
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Desgaste de la tuberia: es uno de los principales dafos causados por accion
del flujo que atraviesa por dichas tuberias logrando asi desgastarla a medida
que pasa el tiempo, se va obteniendo un mayor desgaste a causa de

inconvenientes como son por accion de parafinas, ceras e incrustaciones.

Taponamiento en bombas: las bombas son las encargadas de llevar los
quimicos de un lugar especifico a otro, por la falta de mantenimiento o mal
manejo de las mismas, son las causas mas comunes para que sucedan

estos dafos como la cavitacion, que es cuando succiona aire.

Cuando las bombas no inyectan quimicos, lo cual no proporciona el
recubrimiento del interior del tubo para proteger de la corrosion y una vez
reparada las bombas se duplicara la dosis, segun el ingeniero encargado
aplicara la dosis necesaria para suplir la falta de los inhibidores de corrosion
o del neutralizante organico que protegen el incremento de corrosion con

respecto al tiempo de la bomba fuera de servicio.

Taponamiento en bombas neutralizantes: al estar en constante
funcionamiento, ya que por utilizarlas todos los dias son propensos a tener
fallas en estos equipos, basicamente dependen de estos implementos para
aplicar todos los dias el neutralizante organico, lo cual es la razoén principal

para que sucedan estos inconvenientes.

Taponamiento del cosasco: los sistemas de acceso cosasco, son dispositivos

de control de la corrosion en plantas petroquimicas, refinerias y en
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yacimientos de petroleo en las que son necesarios el acceso al interior de las
mismas por ejemplo en el interior de tuberias, para la lectura rapida de
dispositivos a alta presion, utilizando este sistema se puede acceder a
sistemas de alta presion, en plena presion de trabajo, sin poder parar los

equipos o paradas de planta.

Corrosion de la desaladora: cumple un papel muy importante al lavar el crudo
para asi dejar todas sus impurezas, por otra parte al limpiar el crudo se lo
realiza con agua de mar el cual se lo procesa y se lo deja con parametros
optimos el cual es 0.5 MPY (milésimas de pulgadas por afo) para el lavado
del crudo en la desaladora, lo que conlleva a corroerse por no dar un
mantenimiento adecuado mas seguido, cada afo se realiza el mantenimiento

en todas las plantas de proceso.

Salida de la torre de destilacidon: en la cima de la torre al salir el destilado en
forma de vapor, lo que produce una serie de inconvenientes ya que en esa
parte es la que produce la corrosion, por el resultado de dos gases liberados
en la unidad como son el acido sulfhidrico y acido clorhidrico gaseoso,
incrementan la corrosion al pasar como acidos por causa del azufre que

posee el crudo provenientes del horno.

Intercambiador de calor: son areas donde la temperatura y la turbulencia de
la corriente son los mas altos y pueden causar problemas de corrosion

significativos.
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Temperatura de operacion de la desaladora, afecta directamente al contenido
de agua en el crudo, tanto por la relaciéon que tiene con el rendimiento del

equipo como por la dilucion que ocasiona.

A mayor temperatura es mejor el rendimiento del equipo, a mayor
temperatura mayor cantidad de agua disuelta, el rango de temperatura que

oscila para el caso en estudio es de entre 95°C y 98 °C.
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CAPITULO 3

3. Procedimiento

3.1.Area de trabajo
La inyeccion de hidroxido de sodio se realiz6 en campo y los analisis fueron
realizados en el laboratorio de hidrocarburos de la compania petrolera en

estudio.

Cada parte de la experimentacion se llevo a cabo bajo previa capacitacion en
cuanto al manejo de equipos a utilizar y acondicionamiento de reacciones
ademas de las respectivos aspectos de seguridad que se tienen en éstas

areas de trabajo.

3.2. Materiales y métodos
A continuacion se detallan las caracteristicas y modelos de los equipos que

se utilizan en el desarrollo de este trabajo.

3.2.1. Equipos
> Bomba neumatica williams

» Colorimetro Dr. 890, laboratorio de hidrocarburos,
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Medidor de pH HI 4521-02, laboratorio de hidrocarburos,

Corrosometer Rohrback CosascoCK 4, laboratorio de hidrocarburos

3.2.2. Materiales

Materiales de vidrio: vasos de precipitacién, probetas, matraces,
agitadores, cubetos de 10ml, pipetas

Agitador magnético modelo IKA Color Squid.,

Pera

Tanque de acero inoxidable

Mirilla dosificadora, tubing de acero inoxidable y quill, para inyectar el
quimico en forma paralela al flujo y evitar contacto directo con la

tuberia.

3.2.3. Reactivos

Agua Destilada.

Ferrover.

Soluciones buffer pH 4, pH 7, pH 10
Nitrato de plata (0,2256 Ny 1,128 N)
Dicromato de potasio

Hidréxido de sodio (NaOH al 7%).
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El fendmeno de corrosion en esta planta se controla mediante la inyeccién de

quimicos (filmante y neutralizante) es por esto que antes de desarrollar

nuestra prueba inyectando hidréxido de sodio hicimos una valoracion técnica

de ciertos parametros que nos ayudaran a un mejor analisis de la efectividad

del tratamiento propuesto. Se realizaron analisis previos para llevar un

registro de cloruros, pH, hierro y tasa de corrosién. Asi mismo analizamos

que tanto ayuda inyectar agua de lavado hacia la bajante del domo como

medio de control a la corrosion.
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Figura 4. Concentracién de Cloruros en relacién al agua de lavado

Autor: Jazmin Huiracocha
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Los valores de cloruros medidos estan en valores relativamente elevados
por encima del valor de referencia bibliografica de 100 ppm (normativa
NACE). Se recomienda la inyeccibn de hidroxido de sodio como
complemento y salvaguardar a la eficiencia del desalador, incluso se logra

aumentar la eficiencia de éste.

Segun prueba de campo realizada una disminucion de agua inyectada hacia
la bajante del domo se traduce en un aumento de los niveles de cloruros, por
lo que se recomienda la inyeccion de agua conjunta con la inyeccion de sosa

como medida de contribucion al control de cloruros presentes.
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Figura 5. Tasa de corrosién en relacién al agua de lavado

Autor: Jazmin Huiracocha
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En general, los valores de tasa de corrosion medidos son relativamente bajos
1.0 mpy segun normativa NACE, sélo se supera el limite puntualmente por
ejemplo en caso de no inyectar agua de lavado en la bajante del domo. Este
comportamiento es indicativo de que a pesar de los niveles elevados de
cloruros detectados, los quimicos (filmante y neutralizante) estan ejerciendo

su funcidon de manera eficiente.
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Figura 6. Concentracién de hiero en relacion al agua de lavado

Autor: Jazmin Huiracocha

Los valores de hierro disuelto en agua medidos son relativamente bajos
inferiores a 3 ppm (aunque no hay una referencia concreta en este caso), y
se corresponden con las bajas tasas de corrosion registradas. En este caso,
los niveles de hierro medidos no se ven afectados por cambios en la cantidad

de agua inyectada en la bajante del domo.
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Figura 7. pH en relacién al agua de lavado

Autor: Jazmin Huiracocha

Los valores de pH son relativamente elevados (basico, por encima de 7)

posiblemente atribuible a la inyeccion de neutralizante. Estos niveles

elevados de pH contribuyen a las bajas tasas de corrosion medidas.

Conclusiones de los Registros: Los valores de cloruros presentes son

elevados, las tasas de corrosion y los contenidos de hierro disuelto

detectados son relativamente bajos, esto es atribuible a la eficiencia de los

quimicos inyectados, neutralizante que eleva el pH y filmante que protege a

los internos de la corrosion.

A pesar de que las tasa de corrosion registrada son bajas, se recomienda la

prueba de inyeccidn de sosa para controlar los niveles elevados de cloruros
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que constituyen un riesgo potencial particularmente en situaciones en las que

se vea reducida la eficiencia de los quimicos.

3.4.Condiciones Experimentales.

La inyeccion de hidroxido de sodio fue realizada directamente en el sistema,
en el crudo desalado, inmediatamente después de la desaladora antes de
que la temperatura del crudo supere los 300°F, como prueba en campo.

Solucion de hidroxido de sodio al 7% (de 1 a 3.5 PTB).

El atomizador se instala en direccién al flujo de crudo y direccionado en
posicion vertical para evitar aplicacion frontal que choque con la pared del

tubo o linea de crudo.

La inyeccion debe realizarse con quill y accesorios de acero inoxidable.

Todos los analisis de cloruros, hierros y pH fueron llevados a cabo en el

laboratorio de hidrocarburos de la planta a temperatura ambiente (25°C),

e Analisis de hierro

Llenar 2 cubetas con 10 ml de muestra, anadir a uno de las cubetas arfiadir el

contenido de un sobre de reactivo de hierro total ferrover en polvo, la mezcla



66

se tronara anaranjada esto verifica la presencia de hierro. Tapar la cubeta y
agitar, esperar 3 minutos, le otra cubeta con muestra nos servira de blanco
para encerar el equipo. Colocamos el blanco en el soporte portacubetas,
tapamos el instrumento, pulsamos la tecla Zero/scroll, la pantalla indicara
“0.00”, sacamos el blanco y procedemos a leer nuestra muestra, la pantalla

nos indicara el resultado en mg/L de hierro.

Figura 8. Mezcla de ferrover en muestra

Figura 10. Colorimetro Dr. 890
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e Analisis de cloruros

Colocar 5 ml de la muestra en agua en un matraz Erlenmeyer de 125ml,
ajustar el pH entre 7 a 8,3 se afaden: 2 gotas de carbonato de sodio0.1 N, 2
gotas de fenolftaleina (0.25%), tiene que producirse un color rosa, se afiaden
unas gotas de acido sulfurico 0.1N necesarias hasta que vire a incoloro,
agregar 3 gotas de Dicromato de Potasio al 5% vy titular con Nitrato de Plata
0.01N hasta que vire de amarillo a rojo ladrillo. Para los calculos utilizamos la

siguiente formula:

mEq VxNx1000
——de(Cl =
| mL de muestra

Donde:

V= mL de AgNO3

N= Normalidad de AgNO;

Figura 9. Adicion de dicromato de potasio
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Figura 10. Titulaciéon con nitrato de plata

e Analisis de pH

Enjuagar el electrodo con agua destilada, agitarlo para eliminar el agua y
secarlo con papel absorbente. Colocar la muestra en un vaso de
precipitacion en cantidad suficiente aproximadamente 150 ml de tal forma

que el electrodo quede sumergido en la muestra.

Verificar que la temperatura de la muestra este entre 25°C +/-1°C, esto es
aplicable cuando el equipo no realice compensacion automatica de
temperatura. Colocar el agitador magnético en la muestra, de tal manera que
se quede sumergido, presionar “medir’ para comenzar la medicidn

inmediatamente, una vez estabilizada la lectura, tomar el dato.

El pH si es de 4.5 muestra una severa corrosion, en el rango de 4.5 - 6.0 es

baja corrosion y de 6.0 — 8.0 es de menor grado de corrosion.
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Figura 11. Medicion de pH

¢ Monitoreo de corrosion a traves de probetas

El monitoreo de la corrosion es el principal parametro que permite determinar
la vida util de un componente en una instalacion, los datos obtenidos permite
detectar las posibles fallas en el material, detectar problemas de corrosion,
elaborar programas de control de corrosion y de mantenimiento, verificar

tendencias de deterioro, etc.

En este método se incrustan las probetas en el interior de los equipos donde
se realizan las mediciones de corrosibn como por ejemplo en los
intercambiadores, y aeroenfriadores, se realizan dos lecturas una en la parte
superior del y otra en la parte inferior de los mismos, se prende el equipo de

lectura y se procede a esperar la cantidad medida.
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Figura 13. Medicion de velocidad de corrosién

Autor: Jazmin Huiracocha

3.5.Propésito de la prueba
Disminuir el medio corrosivo del fluido en el domo de la torre de destilacion
con la minima inyeccion de hidroxido de sodio al 7%en el crudo desalado

proveniente de la desaladora.

3.6.Desarrollo de la prueba
La prueba se establece en 4 etapas de 3 dias cada una, en total 12 dias de
dosificacion y en los cuales se realizaran analisis de pH, hierro, cloruros y
mpy. La duracion de la prueba debe tomarse como algo orientativo y pueden
requerirse mas dias de prueba hasta alcanzar niveles constantes en las

medidas.
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La inyeccidn de agua es aconsejable ya que contribuye a la dilucion de las
especies agresivas y disminuye los problemas de deposicion de sales. Por lo
que probaremos realizar la prueba con inyeccion del agua de lavado y segun

la siguiente tabla.

Tabla 2. Cronograma de dosificaciéon

SOLUCION DE HIDROXIDO DE SODIO
DENSIDAD
079.9Kg/m?®
CONCENTRACION
NaOH 7%
crapa pruesa| FEIROLEODE [HIDROXR
DIA BPD PTB GPD
1 7200 1 11
1 2 7200 1 11
3 7200 1 11
4 7200 2 23
2 5 7200 2 23
6 7200 2 23
7 7200 3 34
3 8 7200 3 34
9 7200 3 34
10 7200 3.5 | 40
4 11 7200 3.5 | 40
12 7200 3.5 | 40
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Durante el desarrollo de la prueba se hara seguimiento de los valores de
Cloruros ppm, hierro ppm y pH, en el agua del acumulador, cada dos horas
en el dia y cada 4 horas en la noche y monitoreo de probeta Microcor

instalada al ingreso del aeroenfriador.

La cantidad de hidréxido de sodio inyectado se puede aumentar hasta 3.5
PTB (si no se alcanzan niveles de cloruros deseados a las dosis inferiores de

inyeccion)

Figura 12. Punto de inyeccién con quill-linea de ingreso

Autor: Jazmin Huiracocha



73

Figura 13. Cubeto que contiene el tanque de sosa caustica y facilidades
de inyeccion

Autor: Jazmin Huiracocha
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CAPITULO 4

4 Resultados

4.1Resultados obtenidos en la prueba
En la siguiente tabla podemos apreciar los resultados de los analisis
realizados durante el periodo de prueba del tratamiento. Han sido
considerados la concentracion de hierro, cloruros, corrosion, pH, vy

dosificacion de hidréxido de sodio
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Tabla 3. Resultados analisis y dosificacién

Etapa Dia Hora Cgf;a Hierro (ppm) Cloruros (ppm) pH NaOH-PTB | MPY E2 Neutcr.]z;l:)zante

07h00 1.24 152 7.54 0 0.69 9

10h00 1.04 128 8.77 1 0.69 9

1 13h00 17.8 1.30 136 7.64 1 0.69 9
16h00 1.37 125 7.69 1 0.69 9

19h00 1.33 126 7.54 1 0.69 9

07h00 1.48 120 7.61 1 0.67 9

10h00 0.68 132 7.34 1 0.67 9

1 2 13h00 17.8 1.16 134 8.4 1 0.67 9
16h00 1.43 140 7.64 1 0.67 9

19h00 1.05 136 7.54 1 0.67 9

07h00 1.64 125 7.61 1 0.54 9

10h00 1.63 126 7.34 1 0.54 9

3 13h00 17.4 1.59 131 8.4 1 0.54 9
16h00 1.49 124 7.64 1 0.54 9

19h00 1.32 112 7.54 1 0.54 9

07h00 1.27 120 7.64 2 0.79 9

10h00 1.11 122 7.71 2 0.79 9

4 13h00 17.4 1.02 90 7.83 2 0.79 9
16h00 0.94 86 8.32 2 0.79 9

19h00 0.95 82 7.84 2 0.79 7

07h00 0.76 95 7.24 2 0.51 7

10h00 1.16 90 8.41 2 0.51 7

2 5 13h00 17.6 1.49 88 8.42 2 0.51 7
16h00 1.53 96 8.57 2 0.51 7

19h00 0.64 98 8.01 2 0.51 7

07h00 0.25 91 8.08 2 1.0 5

10h00 0.58 94 7.45 2 1.0 5

6 13h00 17.3 0.55 87 7.50 2 1.0 5
16h00 0.56 90 7.30 2 1.0 5

19h00 0.50 80 7.15 2 1.0 4

07h00 0.54 86 7.10 2 0.94 4

10h00 0.56 84 7.58 2 0.94 4

7 13h00 17.5 0.97 55 7.31 2 0.94 4
16h00 0.53 50 7.32 2 0.94 4

19h00 0.21 56 7.28 2 0.94 4

07h00 0.3 58 7.46 3 0.47 4

3 3 10h00 174 0.47 56 7.71 3 0.47 4
13h00 0.91 46 7.41 3 0.47 4

16h00 0.59 49 7.23 3 0.47 4

07h00 0.45 49 7.38 3 0.2 4

9 10h00 17.7 0.41 48 7.64 3 0.2 4
13h00 ' 0.61 49 7.34 3 0.2 4

16h00 0.45 48 7.11 3 0.2 4

07h00 0.78 46 7.26 3.5 0.30 4

10 10h00 175 0.86 36 7.13 3.5 0.30 3
13h00 0.81 35 7.26 3.5 0.30 3

16h00 0.41 35 7.04 3.5 0.30 3

07h00 0.69 36 7.12 3.5 0.61 3

10h00 0.21 32 7.21 3.5 0.61 3

4 1 13h00 17.2 0.81 34 7.36 3.5 0.61 3
16h00 0.63 35 7.17 3.5 0.61 3

07h00 0.94 36 7.04 3.5 0.25 3

12 10h00 17.4 0.68 32 7.43 3.5 0.25 3
13h00 0.73 34 7.36 3.5 0.25 3

16h00 0.88 36 7.08 3.5 0.25 3
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Graficos realizados en base a resultados obtenidos
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Figura 14. Concentracion de Cloruros en relacion a concentraciéon de
hidréxido de sodio

Autor: Jazmin Huiracocha

Se observa el descenso en el valor de cloruros al incrementarse la inyeccion
de hidroxido de sodio. El grado de corrosion por causa de la eficiencia de los
iones cloruros es moderado, ya que no sobrepasa los limites permitidos de

corrosividad. Baja: 50, moderada: de 50 hasta 200 y severa: de 200 a 500

(ppm).
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Figura 15. Relaciéon hidréxido de sodio/pH/neutralizante

Autor: Jazmin Huiracocha

La tendencia decreciente en la inyeccién de amina neutralizante se relaciona

directamente con el incremento en la inyeccion de hidréxido de sodio, el valor

de pH en el agua del acumulador se controla en valores mayores a pH 7

ajustando frecuentemente la dosis de amina neutralizante. Es decir hay un

evidente ahorro en la dosificacion de neutralizante para el ajuste del pH.
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La velocidad de corrosion ha permanecido en control durante la prueba, con

valores menores a 1 mpy corrosion baja y valores de hierro menores a 2

ppm.

4.2 Analisis de rentabilidad

El Beneficio de la dosificacion de hidréxido de sodio se evidencia en los
resultados de esta prueba y en lo facil que resulté la instalacion del sistema
de inyeccion ya que solo se necesitd un tanque de almacenamiento, una
bomba dosificadora, boquilla de inyeccion, tuberias y accesorios todos estos

materiales suministrados de la misma bodega de la planta.

Por lo que la rentabilidad del sistema se evalua por el precio del hidréxido de

sodio que se dosifica.

El saco de 25 kg de hidroxido de sodio tiene un valor de $0.90, se necesitan
6 sacos para obtener el tanque de 330 galones. Segun los resultados la
dosificacion diaria adecuada es de 28 galones de 2,5PTB. Se necesitaria

llenar el tanque 2 veces por mes.
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28x30= 840 galones/mes

6 sacos —» 330 galones

X — > 840 galones

X = 15.27 sacos

16 sacos (0.90)= 14.40/mes

14.40X12= $172.80/afio

El ahorro generado a raiz de la inyeccidén de soda es muy grande ademas del
que corresponde a la disminucién del consumo de demas quimicos para el

control de la corrosién como son la amina neutralizante.

Y no se diga lo que implicaria una parada de planta y reposicién de equipos
por corrosion, debido al efecto del acido clorhidrico en el tope de UDP, tales
como: platos de destilacion y copas de burbujeo superiores, la cupula de la
columna, las tuberias de tope, las valvulas de control, los paquetes de tubos

de intercambiadores de calor y aeroenfriadores, accesorios y demas.

Todo esto en un gasto mucho mayor que la instalaciéon y dosificacion de

hidréxido de sodio para controlar el efecto corrosivo en la torre de destilacion.
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CAPITULO 5

5 Conclusiones y recomendaciones

5.1Conclusiones

La inyeccidon de hidroxido de sodio al crudo desalado a la salida del
desalador, reduce la formacion de cloruros que generan corrosion en el domo

de la torre fraccionadora.

Al reducir la formacion de cloruros se reduce la cantidad de amina
neutralizante necesaria para mantener un medio de pH ideal para la
formacién de pelicula con la inyeccion de amina filmica o inhibidor de

corrosion.

Al disminuir la inyeccidn de amina neutralizante en el domo se reduce el
ensuciamiento del sistema domo, aeroenfriador, y acumulador, producido por
la formacion de sulfuro de hierro cuando se mantiene pH mayor a 7,5,

determinado en el agua del acumulador.

La neutralizacién es monitoreada a partir de la medicién de pH en las aguas
de tope de torre, un agua acida indica la presencia de acido clorhidrico que
no ha sido neutralizado, un agua basica indica una excesiva neutralizacion,

no obstante, el pH seleccionado para el agua de tope no depende solamente
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de la neutralizacion del acido clorhidrico sino que también sera funcién de la
accion corrosiva del acido sulfhidrico. La agresividad del acido sulfhidrico es
poca a bajas temperaturas mientras este en estado gaseoso, en estado
liquido, la solubilidad de este compuesto en agua depende del pH de la
misma, es casi nula para pH menores a 5 y comienza a ser significativa por
encima de pH 7. El estudio de la corrosion por acido sulfhidrico demuestra
que es necesario trabajar a valores de pH menores que 7, de acuerdo con
esto la neutralizacion debe realizarse de manera que el pH resultante no sea
tan bajo, que ocurra corrosién acida debido a una insuficiente neutralizacion
del acido clorhidrico, y no sea tan alto que ocurra corrosion por disolucién del
acido sulfhidrico, lo que provoca la precipitacion del sulfuro de hierro (agua

negra).

Durante el desarrollo de la prueba se reduce la formacion de acido clorhidrico
y se realizan ajustes frecuentes en la inyeccion de Neutralizante para evitar
el incremento de pH a valores mayores a 7.5 debido a que a este valor de pH
el acido sulfhidrico incrementa su solubilidad haciéndose mas corrosivo,
generando ensuciamientos y agua negra producto de la precipitacion del
acido sulfhidrico en la corriente del domo, estos depdsitos de sulfuro pueden
ocasionar corrosion bajo depdsito y obstruccion a los capilares del

aeroenfriador.

La velocidad de corrosion mpy observada en probeta microcorr instalada al

ingreso del aeroenfriador permanece en control, 0.50 mpy promedio. La
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corrosion es un fendbmeno que se controla pero no se detiene, por ello es
necesario tomar todas las acciones oportunas para mitigar su impacto y

evitar dafios mayores en las instalaciones y equipos.

5.2Recomendaciones

La corrosion es el fendmeno creciente en toda unidad o planta de destilacion,
para el control de la misma, tenemos que aplicar una gran cantidad de
quimicos para retardar este gran inconveniente que causa grandes pérdidas

econdmicas a la industria petrolera.

» Se recomienda la inyeccién controlada de hidroxido de sodio al 7%, de
acuerdo a parametros y resultados de la prueba.

» Segun prueba de campo realizada una disminucion de agua inyectada
hacia la bajante del domo se traduce en aumento de los niveles de
cloruros, por lo que se recomienda la inyeccion de agua conjunta con
la inyeccion de sosa como medida de contribucion al control de
cloruros presentes.

» Mantener valores de pH generalmente comprendidos entre 5.5y 7.5,

parametros controlados en el agua del acumulador.
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» Instalar una valvula solenoide que actue en la bomba y suspenda la
inyeccion de hidroxido de sodio en caso de presentarse una
emergencia y parada de las bombas A/B.

» Observar todas las precauciones y tomar medidas de seguridad
necesarias durante su manipulacion para evitar eventos que puedan
lesionar gravemente al o los involucrados, ya que el hidroxido de sodio

en concentracion mayor o igual al 5% provoca quemaduras graves.
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